Anwendungsbereich

Bisherige Bezeichnungen der Bitumen-
emulsionen nach den TL BE-StB 07

Neue Bezeichnungen der Bitumen-
emulsionen nach den TL BE-StB 15

Bitumenemulsionen zur Herstellung des
Schichtenverbundes

C60BP1-5 CB0BP4-5
C40BF1-S C40B5-S
C60B1-S C60B4-5

Bitumenemulsionen zur Herstellung von
Dinnen Asphaltdeckschichten in HeiB bau-
weise auf Versiegelung

C67BP5-DSH-V

C67BP4-DSH-V

Ce0B5-REP C60B4-REP
Bitumenemulsionen flir das Verfahren C67B4-REP C67B3-REP
JAnspritzen und Abstreuen” CBOBP5-REP CBOBP4-REP
C67BP4-REP C67BP3-REP
C67B4-0B C67B3-0B
: : C69BP3-0B-1
Bitumenemulsionen zur Herstellung von CE9BP4-0B
Oberflachenbehandlungen C69BP3-OB-2
C70BP3-0B-1
Biturmenemulsionen zur Herstellung von
Diinnen Asphaltdeckschichten in Kaltbau- CE5BP1-DSK CB65BP6-DSK
weise
Bitumenemulsionen zur Herstellung von
bitumenemulsionsgebundenem Mischgut CB0B1-BEM CB0B10-BEM
Bitumenemulsionen zur Nachbehandlung
von Tragschichten mit hydraulischen Binde- C60B1-N C60B4-N

mitteln




